
Q.15 耐熱ゴム・合成樹脂への影響はありますか？

1）　天然ゴム：　使用できません。（膨潤を起こします。）
2）　エチレン・プロピレン系：　使用できません。（膨潤を起こします。）
3）　ブチル系：　使用できません。（膨潤を起こします。）
4）　ネオプレン：　54℃以下で使用可能です。
5）　バイトン：　-40℃～200℃にて使用可能です。
6）　テフロン：　-40℃～200℃にて使用可能です。
7）　ナイロン：　-40℃～200℃にて使用可能です。
8）　ポリエチレン：　-40℃～200℃にて使用可能です。
9）　ポリアクリレート：　問題なく使用できます。
10）　アクリニトリルブタジェン：　問題なく使用できます。


